m oo NATURWERKZEUG
Putz Optimierer NW0O5

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion am Neubau

Naturwerkzeug Putz Optimierer NWO5 zur vorbeugenden Abdichtung gegen Sprtiz- und
Sickerwasser am Neubau oder nicht feuchtebelastetem Mauerwerk aufen wie innen. Durch
Hydrophobierung wird die Bausubstanz dauerhaft gegen Feuchtigkeit, Verwitterung und
Korrosion geschutzt, sorgt fur den wirtschaftlichen Erhalt des Mauerwerks und verhindert
Bauschdden nachhaltig.

PN =VProHLENER SYSTEMAUFBAU

KURZANLEITUNG

1. Untergrund aufbereiten (siehe Punkt B).

2. Stark saugende Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln. Untergrund aufbereiten

3. Fugen und Unebenheiten werden mit Mdrtel geschlossen bzw. beigearbeitet. NW106 auftragen

(Putz Optimierer NWO5 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). Unebenheiten schliessen

4.Die gesamte Flache wird mit Putz Vorbewurf vorgearbeitet (siehe Punkt C). NWO5 verwenden

5. Im Anschluss erfolgt das Auftragen des Oberputzes/Feinputzes (siehe Punkt C). Vorbewurf und
Oberputz aufbringen
NWO5 verwenden

BN unTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Notwendigkeit einer Putzgrundvorbereitung richtet sich nach Art und Beschaffenheit
des Untergrundes sowie den geplanten Eigenschaften des Putzmortels. Die zu beschichten-
den Bauteile oder Konstruktionen mussen rissfrei sein, ausreichend Festigkeit aufweisen
und durfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden Untergriinde sind sorg-
faltig gemaR VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf Tragfahigkeit und Eigen-
festigkeit zu prifen. Es durfen ausschliefilich mineralische Untergriinde behandelt werden.
Bestehende Beschichtungen, die wasserabsperrende Eigenschaften aufweisen und nicht
mineralischer Herkunft sind, missen entfernt werden bzw. diirfen nicht beschichtet werden.
Die Druckfestigkeiten sollen hinsichtlich Festigkeitsgefalle Beachtung finden. Nicht haften-
de, schimmelbelastete, und briichige Putze missen fachgerecht, vollstandig entfernt und
entsorgt werden.

Bei Mauerwerksfugen > 20 mm auskratzen und schadhafte Steine ersetzen.
(Putz Optimierer NWO5 zur Aufbereitung des Mortels verwenden, siehe Punkt C)

Reinigen der Oberflachen gemaf ZTV-SIB 90, z.B. durch Verfahren wie Druckluftstrahlen mit
festen Strahlmitteln, trocken oder feucht Kugelstrahlverfahren, Frasen, Stahlbesen oder al-
ternativ durch Anwendung von Wasserstrahlverfahren. Die gereinigte Oberflache vor dem
weiteren Systemaufbau abtrocknen lassen (sichttrocken). Die zu bearbeitenden Untergriinde
mussen sauber, staubfrei, trocken, saugfahig und frei von haftungsmindernden Riickstanden
wie z.B. Trennmitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten, Zementsinterschichten oder Abla-
gerungen sein. Nasse Untergriinde kdnnen zu niedrigen Eindringtiefen, Fleckenbildung und
verminderter Hydrophobierung fuhren. Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung
NW106 behandeln (Verweis auf Produktdatenblatt Haftgrundierung NW106). Fugen und Un-
ebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet (Putz Optimierer NWO5 zur
Aufbereitung des Mortels verwenden). Etwaige Bedenken gegen den Untergrund sind nach
VOB/B &4 Nr.3 unverziiglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.
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ANWENDUNG

Angrenzende, nicht alkalibestdndige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schitzen, sollten
sie dennoch mit der Losung in Berihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was-
ser reinigen. Die Arbeitsgerdte miissen sauber und trocken sein. Sie kdnnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behdilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!
Putz Optimierer NWO5 und Leitungswasser werden nach den Vorgaben und nach dem Stand
der Technik gemaR Mischungsverhaltnis mit einem Zwangsmischer/Quirl oder per Hand
mind. 3 Minuten homogen gemischt (hierdurch entsteht die gebrauchsfertige Losung).

1. GRUNDPUTZ | VORBEWURF

Der Putz Vorbewurf dient als Haftbriicke fiir nachfolgend aufzubringenden Oberputz/Fein-
putz. Gebrauchsfertige Losung und Putz werden nach den Vorgaben und nach dem Stand der
Technik gemaf} Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit einem Zwangs-
mischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz homogen ge-
mischt und auf den matt abgetrockneten und vorbereiteten Untergrund angeworfen. Der
Vorbewurf wird je nach Anwendungsfall voll- oder halbdeckend aufgebracht. Die Schicht-
dicke sollte max. 5 mm betragen. Der Vorbewurf gilt nicht als Putzlage sondern dient als
Haftbriicke. Nach Vorgaben der Putznorm DIN 18550 darf die Putzgrundvorbehandlung - Vor-
bewurf - die Haftung des darauf folgenden Putzes nicht verschlechtern.

TROCKENZEIT Vorbewurf | ca. 1 mm/Tag

Auf Mauerwerk-Beton | ca.2-5 Tage

Auf Leichtbauplatten/Leichtziegel | ca. 28 Tage
STANDZEIT Nach mind. 1-5 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand

und Oberflachendruckfestigkeit kann mit dem Aufbringen des
Oberputzes begonnen werden.

2.0BERPUTZ | FEINPUTZ

Gebrauchsfertige Losung und Putz werden nach den Vorgaben und nach dem Stand der
Technik gemaf} Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit einem Zwangs-
mischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz homogen
gemischt und auf den matt abgetrockneten und vorbereiteten Putzgrund angeworfen und
abgezogen. Nach dem matten Abtrocknen der Putzoberflache kann diese porendicht zu-
gerieben oder geglattet werden. Der Oberputz muss volldeckend aufgebracht werden. Die
Schichtdicke sollte mind. 20 mm betragen.

TROCKENZEIT Oberputz | ca.1 mm/Tag

Auf Mauerwerk-Beton | ca.2-5 Tage

Auf Leichtbauplatten/Leichtziegel | ca.28 Tage
STANDZEIT Nach mind. 1-5 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand

und Oberflachendruckfestigkeit konnen dekorative Mineral-
putze sowie mineralische oder Silikatfarbanstriche aufge-
bracht werden (Putz Optimierer NWO5, Optimierer fir
mineralische und Silikatfarben NW95).

MISCHVERHALTNIS

(*Leitungswasser)

5 Liter Gebinde
S5LNWO5 zu 22,51 LW*
1L NWO5 zu 4,51 LW*
10 Liter Gebinde

100 NWO5 zu 451 LW*
1L NWO5 zu 4,51 LW*

VERBRAUCH GRUNDPUTZ
(*inkL. gebrauchsfertiger Lésung)
Vorbewurf volldeckend
ca. 300 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca.10-12 kg/m?
Vorbewurf*

Vorbewurf halbdeckend
ca. 200 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 6-7 kg/m?
Vorbewurf*

VERBRAUCH OBERPUTZ

Oberputz (10mm)

ca. 3,2 l/m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 600 ml/m? NW25
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I ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden dirfen vor dem
Aufbringen einer weiteren Schicht nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt wer-
den. Putz bendtigt zur ordnungsgemafien Abbindung ausreichend Gemisch aus Putz Opti-
mierer NWO5/Leitungswasser und ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen.

Nur so viel Putz anmischen,wie innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann. Langer ste-
hende Putze dirfen nicht nachverdiinnt und verarbeitet werden. Wahrend der Verarbeitung
und unmittelbar danach darf das Objekt nicht mit Wasser in Bertihrung kommen.

Der Vorbewurfs- und Oberputz sollen in jedem Falle saugfahig, mit moglichst grobkorni-
gen Zuschlagstoffen hergestellt und auf den Untergrund abgestimmt sein. Darliber hinaus
durfen die Natursande 0-8 mm kein gebrochenes Korn enthalten und miissen gewaschen
sein, also frei von Ton, Lehm, usw. Im Innen- und Aufienbereich als Optimierer von Mortel
der Gruppen PII und PIIl, DIN 18550 und 18557 einsetzbar. Fur das Mischungsverhaltnis
Baukalke DIN 1060, Zement DIN 1164 und Sande gilt die DIN 18550, Mdrtelgruppe PIII fiir
Baustellengemischte Mortel, gleichermafen fir Werktrockenmértel nach DIN 18557 (Her-
stellerrichtlinien beachten). Fir das Mischungsverhaltnis Zement DIN 1164 und Sand gilt
DIN 18550 Mortelgruppe PIII/b fir baustellengemischten Mortel gleichermafen fur Werk-
trockenmortel nach DIN 18557 (Herstellerrichtlinien beachten).

Putz bzw. dessen Inhaltsstoffe sowie Zusatzmittel zur eigenen Herstellung des Putzes, die
wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaften aufweisen oder erbringen, durfen nicht
verwendet werden. Zur Hydrophobierung ausschliefilich Putz Optimierer NWO5 verwen-
den. Die Objekt- und Umgebungstemperaturen wahrend der Verarbeitungs- und Abbinde-
zeit liegen bei mind. 278K (+5°C), die optimale Temperatur liegt zwischen 283K (+10°C)
und 298K (+25°C). Im Ubrigen gelten die Vorschriften der DIN 18550 und BFS Merkblitter.

n SICHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften tUber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fiir Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
5 Liter Kunststoff Kanister

LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf} WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmdilldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?

PH-Wert
11 (1,5 g/l H*0 -283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
flissig

Farbe
weifd

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +498221 93041 0

FAX +498221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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NATURWERKZEUG
A Sperrputz Optimierer NW15

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion

Naturwerkzeug Sperrputz Optimierer NW15, zur Abdichtung gegen Kapillar- und Spritz-
wasser von erdberihrten Bauteilen wie AuRenwande und Sockelflachen, sowie im Innen-
bereich bei feuchten Wanden durch driickendes Wasser, Schimmel und Salzausbliihungen.

I =MPFOHLENER SYSTEMAUFBAU

KURZANLEITUNG
1. Untergrund aufbereiten (siehe Punkt B).
2. Stark saugende Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln. Untergrund aufbereiten
3.Fugen und Unebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet. NW106 auftragen
(Sperrputz Optimierer NW15 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). Unebenheiten schliessen
4. Bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit, Spritzwasser, Anwendung als Sockelputz: NW15 verwenden
die gesamte Flache wird mit Sperrputz Vorbewurf (siehe Punkt C) vorgearbeitet. Aufsteigende Feuchtigkeit:
Bei driickendem Wasser, Stauwasser: die gesamte Flache wird mit Dichtungsschlamme Vorbewurf
vorgearbeitet (siehe Produktdatenblatt Dichtungsschlamme Optimierer NW35). Driickendes Wasser:
5.1m Anschluss erfolgt das Auftragen des Oberputzes/Feinputzes (siehe Punkt C). NW35 einsetzen
6.Bei Kondenswasserbildung: Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei Sperrputz Oberputz anbringen
in Innenrdaumen empfehlen wir eine weitere Putzschicht mit Sanierputz (siehe Produkt- Kodenswasserbildung:
datenblatt Sanierputz Optimierer NW25). NW25 verwenden

BN UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Notwendigkeit einer Putzgrundvorbereitung richtet sich nach Art und Beschaffenheit
des Untergrundes sowie den geplanten Eigenschaften des Putzmdrtels. Die zu beschichten-
den Bauteile oder Konstruktionen mussen rissfrei sein, ausreichend Festigkeit aufweisen
und durfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden Untergriinde sind sorg-
faltig gemaf VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf Tragfahigkeit und Eigenfes-
tigkeit zu prufen. Bei vorherrschender Mauerwerksfeuchte und Salzausbliihungen sollten
quantitative Schadsalzanalysen sowie Feuchtebestimmungen die Vorgaben unterstiitzen,
siehe Probeentnahmen in den WTA Merkblattern ,Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk”. Es
dirfen ausschliefslich mineralische Untergriinde behandelt werden. Bestehende Beschich-
tungen, die wasserabsperrende Eigenschaften aufweisen und nicht mineralischer Herkunft
sind, miissen entfernt werden bzw. dirfen nicht beschichtet werden. Die Druckfestigkeiten
sollen hinsichtlich Festigkeitsgefalle Beachtung finden. Nicht haftende, schimmelbelastete,
und briichige Putze missen fachgerecht, vollstandig entfernt und entsorgt werden.

Bei Sanierung von Feuchteschaden bis > 1,0 m Uber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Schimmelsanierungen > 1,5 m (iber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Mauerwerksfugen > 20 mm auskratzen und schadhafte Steine ersetzen (Sperrputz Opti-
mierer NW15 zur Aufbereitung des Mortels verwenden, siehe Punkt C).

Reinigen der Oberflachen gemaf} ZTV-SIB 90, z.B. durch Verfahren wie Druckluftstrahlen mit
festen Strahlmitteln, trocken oder feucht Kugelstrahlverfahren, Frasen, Stahlbesen oder al-
ternativ durch Anwendung von Wasserstrahlverfahren. Die zu bearbeitenden Untergriinde
mussen sauber, staubfrei, trocken, saugfahig und frei von haftungsmindernden Rickstanden
wie z.B. Trennmitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten, Zementsinterschichten oder Abla-
gerungen sein. Nasse Untergriinde kdnnen zu niedrigen Eindringtiefen, Fleckenbildung und
verminderter Hydrophobierung fiihren. Sehr nasse Untergriinde mit Naturwerkzeug Haft-
grundierung NW106 behandeln (siehe Produktdatenblatt Haftgrundierung NW106). Fugen
und Unebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet (Sperrputz Optimierer
NW15 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). Etwaige Bedenken gegen den Untergrund
sind nach VOB/B 84 Nr.3 unverziiglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.
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ANWENDUNG

Angrenzende, nicht alkalibestandige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schitzen, sollten
sie dennoch mit der Losung in Berlihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was-
ser reinigen. Die Arbeitsgerate mussen sauber und trocken sein. Sie kdnnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behdilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!

Sperrputz Optimierer NW15 und Leitungswasser werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik gemafy Mischungsverhaltnis mit einem Zwangsmischer/Quirl oder per
Hand mind. 3 Minuten homogen gemischt (hierdurch entsteht die gebrauchsfertige Losung).

1. GRUNDPUTZ | VORBEWURF

Der Sperrputz Vorbewurf dient als Haftbriicke fiir nachfolgend aufzubringenden Oberputz/
Feinputz. Gebrauchsfertige Losung und Putz werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik gemaf} Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit einem
Zwangsmischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz homo-
gen gemischt und auf den matt abgetrockneten und vorbereiteten Untergrund angeworfen.
Der Vorbewurf muss volldeckend aufgebracht werden. Die Schichtdicke sollte max. 5 mm
betragen. Der Vorbewurf gilt nicht als Putzlage sondern dient als Haftbriicke. Nach Vorgaben
der Putznorm DIN 18550 darf die Putzgrundvorbehandlung - Vorbewurf - die Haftung des
darauf folgenden Putzes nicht verschlechtern.

TROCKENZEIT Vorbewurf | ca.1 mm/Tag
Auf Mauerwerk-Beton | ca. 2-5 Tage
Auf Leichtbauplatten/Leichtziegel | ca. 28 Tage

STANDZEIT Nach mind. 1-5 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand
und Oberflachendruckfestigkeit kann mit dem Aufbringen des

Oberputzes begonnen werden.

2.0BERPUTZ | FEINPUTZ

Gebrauchsfertige Losung und Putz werden nach den Vorgaben und nach dem Stand der
Technik gemaf} Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit einem Zwangs-
mischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz homogen
gemischt und auf den matt abgetrockneten und vorbereiteten Putzgrund angeworfen und
abgezogen. Nach dem matten Abtrocknen der Putzoberfliche kann diese porendicht zu-
gerieben oder geglattet werden. Der Oberputz muss volldeckend aufgebracht werden. Die
Schichtdicke sollte mind. 20 mm betragen.

TROCKENZEIT Oberputz | ca.1 mm/Tag
Auf Mauerwerk-Beton | ca. 2-5 Tage
Auf Leichtbauplatten/Leichtziegel | ca. 28 Tage

STANDZEIT Nach mind. 1-5 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand
und Oberflachendruckfestigkeit konnen dekorative Mineral-
putze sowie mineralische oder Silikatfarbanstriche aufge-
bracht werden (optimiert mit Sperrputz Optimierer NW15
aufden, Sanierputz Optimierer NW25 innen, Optimierer fir

mineralische und Silikatfarben NW95).

MISCHVERHALTNIS

(*Leitungswasser)

5 Liter Gebinde
S5UNW15 zu 17,51 LW*
1L NW15 zu 3,51 LW*
10 Liter Gebinde

100l NW15 zu 350 LW*
1L NW15 zu 3,51 LW*

VERBRAUCH GRUNDPUTZ
(*inkL. gebrauchsfertiger Lésung)
Vorbewurf volldeckend
ca. 300 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca.10-12 kg/m?
Vorbewurf*

Vorbewurf halbdeckend
ca. 200 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 6-7 kg/m?
Vorbewurf*

VERBRAUCH OBERPUTZ

Oberputz (10mm)

ca. 3,2 l/m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 700 ml/m? NW15
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I ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden durfen vor dem
Aufbringen einer weiteren Schicht nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt wer-
den. Sperrputz bendtigt zur ordnungsgemaRen Abbindung ausreichend Gemisch aus Sperr-
putz Optimierer NW15/Leitungswasser und ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen.
Nur so viel Putz anmischen,wie innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann. Langer ste-
hende Putze durfen nicht nachverdiunnt und verarbeitet werden. Wahrend der Verarbeitung
und unmittelbar danach darf das Objekt nicht mit Wasser in Berlihrung kommen.

Der Vorbewurfs- und Oberputz sollen in jedem Falle saugfahig, mit moglichst grobkorni-
gen Zuschlagstoffen hergestellt und auf den Untergrund abgestimmt sein. Darliber hinaus
diurfen die Natursande 0-8 mm kein gebrochenes Korn enthalten und missen gewaschen
sein, also frei von Ton, Lehm, usw. Im Innen- und Aufienbereich als Optimierer von Mortel
der Gruppen PIl und PIII, DIN 18550 und 18557 einsetzbar. Fiir das Mischungsverhaltnis
Baukalke DIN 1060, Zement DIN 1164 und Sande gilt die DIN 18550, Mortelgruppe PIII fir
Baustellengemischte Mortel, gleichermafRen fir Werktrockenmértel nach DIN 18557 (Her-
stellerrichtlinien beachten). Fur das Mischungsverhaltnis Zement DIN 1164 und Sand gilt
DIN 18550 Mortelgruppe PlII/b fir baustellengemischten Mortel gleichermafien fir Werk-
trockenmortel nach DIN 18557 (Herstellerrichtlinien beachten).

Putz bzw. dessen Inhaltsstoffe sowie Zusatzmittel zur eigenen Herstellung des Putzes, die
wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaften aufweisen oder erbringen, diirfen nicht
verwendet werden. Zur Hydrophobierung ausschlieBlich Sperrputz Optimierer NW15 ver-
wenden. Die Objekt- und Umgebungstemperaturen wahrend der Verarbeitungs- und Abbin-
dezeit liegen bei mind. 278K (+5°C), die optimale Temperatur liegt zwischen 283K (+10°C)
und 298K (+25°C). Im Ubrigen gelten die Vorschriften der DIN 18550 und BFS Merkblitter.

I sicHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften tber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fiir Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
5 Liter Kunststoff Kanister

LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf} WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmdiilldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?

PH-Wert
11 (1,5 g/l H*0 -283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
flissig

Farbe
weifd

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +498221 93041 0

FAX +498221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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m ) o NATURWERKZEUG
Sanierputz Optimierer NW25

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion

Naturwerkzeug Sanierputz Optimierer NW25 bei feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk,
zur Nutzbarmachung feuchter Wohn-, Wirtschafts- und Geschaftsgebaude und speziell zur
Erhaltung historischer Bausubstanzen wie Keller und Gewdlbe, auen wie innen. Durch
Hydrophobierung wird die Trockenlegung feuchter Ziegel- und Natursteinmauerwerke
maoglich und Schimmel verhindert.

EMPFOHLENER SYSTEMAUFBAU

KURZANLEITUNG
1. Untergrund aufbereiten (siehe Punkt B).
2. Stark saugende Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln. Untergrund aufbereiten
3. Fugen und Unebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet. NW106 auftragen
(Sanierputz Optimierer NW25 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). Unebenheiten schliessen
4. Bei feuchtebelastetem Mauerwerk: NW25 verwenden
Die gesamte Flache wird mit Sanierputz Vorbewurf vorgearbeitet (siehe Punkt C). Feuchtes Mauerwerk:
Bei salzbelastetem Mauerwerk: Vorbewurf
Die gesamte Flache wird mit Dichtungsschlamme vorgearbeitet (siehe Produkt- Salzbelastetes Mauerwerk:
datenblatt Dichtungsschlamme Optimierer NW35). NWS335 einsetzen
5. Im Anschluss erfolgt das Auftragen des Oberputzes/Feinputzes (siehe Punkt C). Oberputz aufbringen

BN uNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Notwendigkeit einer Putzgrundvorbereitung richtet sich nach Art und Beschaffenheit
des Untergrundes sowie den geplanten Eigenschaften des Putzmdortels. Die zu beschichten-
den Bauteile oder Konstruktionen mussen rissfrei sein, ausreichend Festigkeit aufweisen
und durfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden Untergriinde sind sorg-
faltig gemaf VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf Tragfahigkeit und Eigenfes-
tigkeit zu prufen. Bei vorherrschender Mauerwerksfeuchte und Salzausbliihungen sollten
quantitative Schadsalzanalysen sowie Feuchtebestimmungen die Vorgaben unterstiitzen,
siehe Probeentnahmen in den WTA Merkblattern ,Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk”. Es
dirfen ausschliefilich mineralische Untergriinde behandelt werden. Bestehende Beschich-
tungen, die wasserabsperrende Eigenschaften aufweisen und nicht mineralischer Herkunft
sind, miissen entfernt werden bzw. dirfen nicht beschichtet werden. Die Druckfestigkeiten
sollen hinsichtlich Festigkeitsgefalle Beachtung finden. Nicht haftende, schimmelbelastete,
und briichige Putze missen fachgerecht, vollstandig entfernt und entsorgt werden.

Bei Sanierung von Feuchteschaden bis > 1,0 m Uber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Schimmelsanierungen > 1,5 m (iber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Mauerwerksfugen > 20 mm auskratzen und schadhafte Steine ersetzen.
(Sanierputz Optimierer NW25 zur Aufbereitung des Mortels verwenden, siehe Punkt C)

Reinigen der Oberflachen gemaf} ZTV-SIB 90, z.B. durch Verfahren wie Druckluftstrahlen mit
festen Strahlmitteln, trocken oder feucht Kugelstrahlverfahren, Frasen, Stahlbesen oder al-
ternativ durch Anwendung von Wasserstrahlverfahren. Die gereinigte Oberflache vor dem
weiteren Systemaufbau abtrocknen lassen (sichttrocken). Die zu bearbeitenden Untergriinde
mussen sauber, staubfrei, trocken, saugfahig und frei von haftungsmindernden Rickstanden
wie z.B. Trennmitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten, Zementsinterschichten oder Abla-
gerungen sein. Nasse Untergriinde kdnnen zu niedrigen Eindringtiefen, Fleckenbildung und
verminderter Hydrophobierung fiihren. Sehr nasse Untergriinde mit Naturwerkzeug Haft-
grundierung NW106 behandeln (Verweis auf Produktdatenblatt Haftgrundierung NW106).
Fugen und Unebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet (Sanierputz
Optimierer NW25 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). Etwaige Bedenken gegen den
Untergrund sind nach VOB/B &4 Nr.3 unverzlglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzu-
teilen.
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ANWENDUNG

Angrenzende, nicht alkalibestandige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schitzen, sollten
sie dennoch mit der Losung in Berlihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was-
ser reinigen. Die Arbeitsgerdate miissen sauber und trocken sein. Sie kdnnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behdilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!

Sanierputz Optimierer NW25 und Leitungswasser werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik gemaft Mischungsverhaltnis mit einem Zwangsmischer/Quirl oder per
Hand mind. 3 Minuten homogen gemischt (hierdurch entsteht die gebrauchsfertige Losung).

1. GRUNDPUTZ | VORBEWURF

Der Sanierputz Vorbewurf dient als Haftbrlicke fir nachfolgend aufzubringenden Oberputz/
Feinputz. Gebrauchsfertige Losung und Putz werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik gemaf Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit einem
Zwangsmischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz homo-
gen gemischt und auf den matt abgetrockneten und vorbereiteten Untergrund angeworfen.
Der Vorbewurf muss volldeckend aufgebracht werden. Die Schichtdicke sollte max.5 mm be-
tragen.Der Vorbewurf gilt nicht als Putzlage sondern dient als Haftbriicke. Nach Vorgaben der
Putznorm DIN 18550 darf die Putzgrundvorbehandlung - Vorbewurf - die Haftung des darauf
folgenden Putzes nicht verschlechtern.

TROCKENZEIT Vorbewurf | ca. 1 mm/Tag

Auf Mauerwerk-Beton | ca. 2-5 Tage

Auf Leichtbauplatten/Leichtziegel | ca. 28 Tage
STANDZEIT Nach mind. 1-5 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand

und Oberflachendruckfestigkeit kann mit dem Aufbringen des
Oberputzes begonnen werden.

2.0BERPUTZ | FEINPUTZ

Gebrauchsfertige Losung und Putz werden nach den Vorgaben und nach dem Stand der
Technik gemaf} Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit einem Zwangs-
mischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz homogen
gemischt und auf den matt abgetrockneten und vorbereiteten Putzgrund angeworfen und
abgezogen. Nach dem matten Abtrocknen der Putzoberflache kann diese porendicht zu-
gerieben oder gegldttet werden. Der Oberputz muss volldeckend aufgebracht werden. Die
Schichtdicke sollte mind. 20 mm betragen.

TROCKENZEIT Oberputz | ca. 1 mm/Tag

Auf Mauerwerk-Beton | ca. 2-5 Tage

Auf Leichtbauplatten/Leichtziegel | ca. 28 Tage
STANDZEIT Nach mind. 1-5 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand

und Oberflachendruckfestigkeit konnen dekorative Mineral-
putze sowie mineralische oder Silikatfarbanstriche aufge-
bracht werden (Sanierputz Optimierer NW25, Optimierer fur
mineralische und Silikatfarben NW95).

MISCHVERHALTNIS

(*Leitungswasser)

5 Liter Gebinde
S5UNW25 zu 22,51 LW*
1LNW25 zu 4,51 LW*
10 Liter Gebinde

100 NW25 zu 451 LW*
1LNW25 zu 4,51 LW*

VERBRAUCH GRUNDPUTZ
(*inkL. gebrauchsfertiger Lésung)
Vorbewurf volldeckend
ca. 300 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca.10-12 kg/m?
Vorbewurf*

Vorbewurf halbdeckend
ca. 200 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 6-7 kg/m?
Vorbewurf*

VERBRAUCH OBERPUTZ

Oberputz (10mm)

ca. 3,2 /m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 600 ml/m? NW25
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I ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden durfen vor dem Auf-
bringen einer weiteren Schicht nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt werden.
Sanierputz bendtigt zur ordnungsgemafen Abbindung ausreichend Gemisch aus Sanierputz
Optimierer NW25/Leitungswasser und ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen.

Nur so viel Putz anmischen,wie innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann. Langer ste-
hende Putze durfen nicht nachverdiunnt und verarbeitet werden. Wahrend der Verarbeitung
und unmittelbar danach darf das Objekt nicht mit Wasser in Berlihrung kommen.

Der Vorbewurfs- und Oberputz sollen in jedem Falle saugfahig, mit moglichst grobkorni-
gen Zuschlagstoffen hergestellt und auf den Untergrund abgestimmt sein. Darliber hinaus
dirfen die Natursande 0-8 mm kein gebrochenes Korn enthalten und missen gewaschen
sein, also frei von Ton, Lehm, usw. Im Innen- und Aufienbereich als Optimierer von Mortel
der Gruppen PIl und PIIl, DIN 18550 und 18557 einsetzbar. Fiir das Mischungsverhaltnis
Baukalke DIN 1060, Zement DIN 1164 und Sande gilt die DIN 18550, Mortelgruppe PIII fir
Baustellengemischte Mortel, gleichermafen fir Werktrockenmértel nach DIN 18557 (Her-
stellerrichtlinien beachten). Fur das Mischungsverhaltnis Zement DIN 1164 und Sand gilt
DIN 18550 Mortelgruppe PllI/b fir baustellengemischten Mortel gleichermafien fiir Werk-
trockenmortel nach DIN 18557 (Herstellerrichtlinien beachten).

Putz bzw. dessen Inhaltsstoffe sowie Zusatzmittel zur eigenen Herstellung des Putzes, die
wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaften aufweisen oder erbringen, dirfen nicht
verwendet werden. Zur Hydrophobierung ausschliefilich Sanierputz Optimierer NW25 ver-
wenden. Die Objekt- und Umgebungstemperaturen wahrend der Verarbeitungs- und Ab-
bindezeit liegen bei mind. 278K (+5°C), die optimale Temperatur liegt zwischen 283K (+10°C)
und 298K (+25°C). Im Ubrigen gelten die Vorschriften der DIN 18550 und BFS Merkblitter.

I3 sicHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften tber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fiir Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
5 Liter Kunststoff Kanister

LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf? WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmdiilldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?

PH-Wert
11 (1,5 g/l H*0 -283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
flissig

Farbe
weifd

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +498221 93041 0

FAX +498221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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m . .. - NATURWERKZEUG
Dichtungsschlamme Optimierer NW35

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion

Naturwerkzeug Dichtungsschlamme Optimierer NW35 fiir die vorsorgliche Abdichtung
bei Neubauten oder nachtraglichen Sanierungsmafinahmen am Altbau im Innen- und Au-
Renbereich. Sie dient zur Abdichtung von Grundmauern, Kellern, Dusch- und Nassraumen,
Wasserbehaltern, Schwimmbecken oder zum Beispiel auch Zierteichen und schiitzt gegen
Bodenfeuchtigkeit, nichtstauendes Oberflachen- und Sickerwasser, driickendes Wasser oder
negativen Wasserdruck.

EMPFOHLENER SYSTEMAUFBAU KURZANLEITUNG

1. Untergrund aufbereiten (siehe Punkt B). Untergrund aufbereiten

2. Stark saugende Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln. NW106 auftragen

3. Fugen und Unebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet. Unebenheiten schliessen
(Dichtungsschlamme Optimierer NW35 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). NW35 einsetzen

4. Dichtungsschlamme aufbringen Dichtungsschl. aufbringen

5. Bei Kondenswasserbildung: Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei Sperrputz NW35 einsetzen
in Innenrdumen empfehlen wir eine weitere Putzschicht mit Sanierputz (siehe Kondenswasserbildung:
Produktdatenblatt Sanierputz Optimierer NW25). NW25 verwenden

BN unTERGRUNDVORBEREITUNG

Abdichtungen auf Mischmauerwerk sind unzuldssig, ebenfalls das Abdichten von Fugen.
Die Notwendigkeit einer Putzgrundvorbereitung richtet sich nach Art und Beschaffenheit des
Untergrundes sowie den geplanten Eigenschaften der Dichtungsschlamme. Die zu beschich-
tenden Bauteile oder Konstruktionen mussen rissfrei sein, ausreichend Festigkeit aufweisen
und durfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden Untergriinde sind sorg-
faltig gemas VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf Tragfahigkeit und Eigenfes-
tigkeit zu prufen. Bei vorherrschender Mauerwerksfeuchte und Salzausbliihungen sollten
quantitative Schadsalzanalysen sowie Feuchtebestimmungen die Vorgaben unterstiitzen,
siehe Probeentnahmen in den WTA Merkblattern ,Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk”. Es
durfen ausschliefilich mineralische Untergriinde behandelt werden.Bestehende Beschichtun-
gen,die wasserabsperrende Eigenschaften aufweisen und nicht mineralischer Herkunft sind,
mussen entfernt werden bzw. durfen nicht beschichtet werden. Die Druckfestigkeiten sollen
hinsichtlich Festigkeitsgefalle Beachtung finden.Zementbestandige Untergriinde,wie Beton-
flachen, Estriche, Kellerbodenplatten, Zementputze MG PII, Mauerwerk, usw. sind geeignete
Untergrinde, soweit diese den Vorgaben und Empfehlungen dem Merkblatt tber Zementge-
bundene, starre und flexible Dichtungsschlammen® des Industrieverbandes Bauchemie und
Holzschutzmittel e.V., Karlstr. 3, 60329 Frankfurt, entsprechen. Nicht haftende, schimmelbe-
lastete und brichige Putze missen fachgerecht, vollstandig entfernt und entsorgt werden.

Bei Sanierung von Feuchteschaden bis > 1,0 m Uber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Schimmelsanierungen > 1,5 m iber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Mauerwerksfugen > 20 mm auskratzen und schadhafte Steine ersetzen (Dichtungs-
schlamme Optimierer NW35 zur Aufbereitung des Mortels verwenden, siehe unten).

Reinigen der Oberflachen gemaf ZTV-SIB 90, z.B. durch Verfahren wie Druckluftstrahlen mit
festen Strahlmitteln, trocken oder feucht Kugelstrahlverfahren, Frasen, Stahlbesen oder al-
ternativ durch Anwendung von Wasserstrahlverfahren. Die zu bearbeitenden Untergriinde
mussen sauber, staubfrei, trocken, saugfahig und frei von haftungsmindernden Riickstanden
wie z.B. Trennmitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten, Zementsinterschichten oder Abla-
gerungen sein. Nasse Untergriinde kdénnen zu niedrigen Eindringtiefen, Fleckenbildung und
verminderter Hydrophobierung fiihren. Sehr nasse Untergriinde mit Naturwerkzeug Haft-
grundierung NW106 behandeln (siehe Produktdatenblatt Haftgrundierung NW106). Fugen
und Unebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet (Dichtungsschlamme
Optimierer NW35 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). Etwaige Bedenken gegen den
Untergrund sind nach VOB/B §4 Nr.3 unverzlglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzu-
teilen.
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ANWENDUNG

Angrenzende, nicht alkalibestandige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schitzen, sollten
sie dennoch mit der Losung in Berlihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was-
ser reinigen. Die Arbeitsgerate mussen sauber und trocken sein. Sie kdnnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behdilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!
Dichtungsschlamme Optimierer NW35 und Leitungswasser werden nach den Vorgaben und
nach dem Stand der Technik gemaf} Mischungsverhaltnis mit einem Zwangsmischer/Quirl
oder per Hand mind. 3 Minuten homogen gemischt (hierdurch entsteht die gebrauchsfertige
Losung).

Mischungsverhaltnis Dichtungsschlamme:
1 Teil Zement DIN 1164; 2 Teile Sand DIN 18550; gebrauchsfertige Losung

Gebrauchsfertige Losung, Zement und Sand werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik, gemaf? Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit
einem Zwangsmischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz
homogen gemischt. Geeignet hierfiir sind langsam laufende Riihrwerke, damit ein Luftein-
schluss verhindert wird bzw. eingeschlossene Luft zwangsentweichen kann. Nach diesem
Vorgang wird die Mischung durch Zugabe weiterer Anmachflussigkeit so weit verdinnt,
dass eine sahneartige Konsistenz entsteht. Das angemischte Material darf von dem Werk-
zeug, z.B. Deckenbuirste, nicht ablaufen.

Die Dichtungsschlamme wird volldeckend im Streich-, Spachtel-, oder Spritzverfahren (Air-
less) auf den vorbereiteten, matt angetrockneten Untergrund in mehreren Arbeitsgangen
(mind. 2 Schichten) aufgetragen. Hierbei ist darauf zu achten, dass jeweils gleichmaBige
Schichtdicken, ca. 2 - 3,5 kg/m? Materialverbrauch je Schlammauftrag erreicht werden, da
sonst Mangel in der Beschichtung auftreten konnen. Der gesamte Schichtaufbau sollte
mind. 3 mm betragen.

Die Wartezeit zwischen den einzelnen Schlammauftragen sollte 6-24 Stunden betragen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass der jeweils vorhergehende Schlammauftrag so weit abge-
bunden ist, dass durch den weiteren Auftrag keine Beschadigung erfolgen kann. Bei neuen
(jungen) Betonflachen ist nach dem Aufbringen der Dichtungsschlamme eine Abbindezeit
von ca. 5 Tagen zu gewabhrleisten.

TROCKENZEIT Dichtungsschldmme | ca. 6-24 Std je nach Auf-
trag, Klima, Untergrund
Auf Mauerwerk-Beton | ca. 2-5 Tage
Auf Leichtbauplatten/Leichtziegel | ca. 28 Tage
STANDZEIT Nach mind. 1-5 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand

und Oberflachendruckfestigkeit konnen dekorative Mineral-
putze sowie mineralische oder Silikatfarbanstriche aufgbracht
werden (optimiert mit Sperrputz Optimierer NW15 aufien,
Sanierputz Optimierer NW25 innen, Optimierer fur mineralische
und Silikatfarben NW95).

MISCHVERHALTNIS

(*Leitungswasser)

5 Liter Gebinde
S5LNW35 zu 1750 LW*
1L NW35 zu 3,51 LW~
10 Liter Gebinde

100l NW35 zu 350 LW*
1L NW35 zu 3,51 LW*

VERBRAUCH

(*inkL. gebrauchsfertiger Lésung)

ca. 150-300 ml/m?

gebrauchsfertige Losung

je Auftrag

ca.2-3,5 kg/m?
Dichtungsschlamme*®
je Auftrag
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n ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden dirfen vor dem
Aufbringen einer weiteren Schicht nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt wer-
den. Dichtungsschlamme benétigt zur ordnungsgemafien Abbindung ausreichend Gemisch
aus Dichtungsschlamme Optimierer NW35/Leitungswasser und ist vor direkter Sonnenein-
strahlung zu schiitzen. Nur so viel Dichtungsschlamme anmischen, wie innerhalb einer Stun-
de verarbeitet werden kann. Langer stehende Schlammen dirfen nicht nachverdiinnt und
verarbeitet werden.Wahrend der Verarbeitung und unmittelbar danach darf das Objekt nicht
mit Wasser in Berlihrung kommen.

Die Dichtungsschlamme soll in jedem Fall saugfahig, mit maglichst feinkdrnigen Zuschlag-
stoffen hergestellt und auf den Untergrund abgestimmt sein. Daruber hinaus durfen die
Natursande 0-3 mm kein gebrochenes Korn enthalten und mussen gewaschen sein, also frei
von Ton, Lehm, usw. Im Innen- und Aufienbereich als Optimierer von Mortel der Gruppen PII
und PIII,DIN 18550 und 18557, einsetzbar. Fiir das Mischungsverhaltnis Baukalke DIN 1060,
Zement DIN 1164 und Sande gilt die DIN 18550, Mértelgruppe PIII fiir Baustellengemischte
Mortel, gleichermafien fiir Werktrockenmortel nach DIN 18557 (Herstellerrichtlinien beach-
ten). Fir das Mischungsverhaltnis Zement DIN 1164 und Sand gilt DIN 18550 Mértelgrup-
pe PIlI/b flr baustellengemischten Mortel gleichermafien fir Werktrockenmortel nach DIN
18557 (Herstellerrichtlinien beachten).

Zusatzmittel zur eigenen Herstellung der Dichtungsschlamme, die wasserabsperrende (hy-
drophobe) Eigenschaften aufweisen oder erbringen, diirfen nicht verwendet werden. Zur
Hydrophobierung ausschlieBlich Dichtungsschlamme Optimierer NW35 verwenden. Ab-
dichtungen mit Naturwerkzeug Dichtungsschlammen sind durch geeignete Mafnahmen
vor mechanischen Beschadigungen zu schiitzen. Die Objekt- und Umgebungstemperaturen
wahrend der Verarbeitungs- und Abbindezeit liegen bei mind. 278K (+5°C),die optimale Tem-
peratur liegt zwischen 283K (+10°C) und 298K (+25°C). Im Ubrigen gelten die Vorschriften
der DIN 18550 und BFS Merkblatter.

ﬂ SICHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften uber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fur Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
5 Liter Kunststoff Kanister

LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf} WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmdilldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?

PH-Wert
11 (1,5 g/l H20 -283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
flussig

Farbe
weif}

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +498221 93041 0

FAX +498221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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NATURWERKZEUG
NWES Mortel Optimierer NW45

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion

Naturwerkzeug Mortel Optimierer NW45 fur Normal-, Leicht- und Vormauermortel. Mit op-
timalen Wassersperr- und Warmedammeigenschaften bei hoher Druckfestigkeit. Moglich
durch den Einsatz einer hochwertig, speziell hergestellten Verglitung als Beigabe. Ein leicht
zu verarbeitendes Hightech-Produkt fiir 6kologisches und 6konomisches Bauen.

EMPFOHLENER SYSTEMAUFBAU

KURZANLEITUNG
1. Untergrund aufbereiten (siehe Punkt B).
2. Stark saugende Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln. Untergrund aufbereiten
3. Fugen und Unebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet. NW106 auftragen
(Mortel Optimierer NW45 zur Aufbereitung des Mortels verwenden) Unebenheiten schliessen
4. Danach wir die gesamte Flache mit Mortel Vorbewurf (siehe Punkt C) vorgearbeitet. NW45 verwenden
5.Im Anschluss erfolgt das Auftragen des Oberputzes/Feinputzes (siehe Punkt C). Oberputz anbringen

BN unTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Notwendigkeit einer Putzgrundvorbereitung richtet sich nach Art und Beschaffenheit
des Untergrundes sowie den geplanten Eigenschaften des Putzmortels. Die zu beschichten-
den Bauteile oder Konstruktionen mussen rissfrei sein, ausreichend Festigkeit aufweisen
und durfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden Untergriinde sind sorg-
faltig gemaR VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf Tragfahigkeit und Eigenfes-
tigkeit zu prufen. Bei vorherrschender Mauerwerksfeuchte und Salzausbliihungen sollten
quantitative Schadsalzanalysen sowie Feuchtebestimmungen die Vorgaben unterstiitzen,
siehe Probeentnahmen in den WTA Merkblattern ,Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk". Es
durfen ausschliefilich mineralische Untergriinde behandelt werden. Bestehende Beschich-
tungen, die wasserabsperrende Eigenschaften aufweisen und nicht mineralischer Herkunft
sind, mussen entfernt werden bzw. durfen nicht beschichtet werden. Die Druckfestigkeiten
sollen hinsichtlich Festigkeitsgefalle Beachtung finden. Nicht haftende, schimmelbelastete
und brichige Putze mussen fachgerecht, vollstandig entfernt und entsorgt werden.

Bei Sanierung von Feuchteschaden bis > 1,0 m Uber Feuchtigkeitsgrenze.
Bei Schimmelsanierungen > 1,5 m iber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Mauerwerksfugen > 20 mm auskratzen und schadhafte Steine ersetzen.
(Mortel Optimierer NW45 zur Aufbereitung des Mértels verwenden).

Reinigen der Oberflachen gemaf ZTV-SIB 90, z.B. durch Verfahren wie Druckluftstrahlen mit
festen Strahlmitteln, trocken oder feucht Kugelstrahlverfahren, Frasen, Stahlbesen oder al-
ternativ durch Anwendung von Wasserstrahlverfahren. Die gereinigte Oberflache vor dem
weiteren Systemaufbau abtrocknen lassen (sichttrocken). Die zu bearbeitenden Untergriinde
mussen sauber, staubfrei, trocken, saugfahig und frei von haftungsmindernden Rickstanden
wie z.B. Trennmitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten, Zementsinterschichten oder Abla-
gerungen sein. Nasse Untergriinde kdnnen zu niedrigen Eindringtiefen, Fleckenbildung und
verminderter Hydrophobierung fiihren. Sehr nasse Untergriinde mit Naturwerkzeug Haft-
grundierung NW106 behandeln (siehe Produktdatenblatt Haftgrundierung NW106). Fugen
und Unebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet (Mortel Optimierer
NW45 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). Etwaige Bedenken gegen den Untergrund
sind nach VOB/B &4 Nr.3 unverziiglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.
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ANWENDUNG

Angrenzende, nicht alkalibestandige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schitzen, sollten
sie dennoch mit der Losung in Berlihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was-
ser reinigen. Die Arbeitsgerate mussen sauber und trocken sein. Sie kdnnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behdilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!

Mortel Optimierer NW45 und Leitungswasser werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik gemafy Mischungsverhaltnis mit einem Zwangsmischer/Quirl oder per
Hand mind. 3 Minuten homogen gemischt (hierdurch entsteht die gebrauchsfertige Losung).

1. GRUNDPUTZ | VORBEWURF

Der Mortel Vorbewurf dient als Haftbriicke fir nachfolgend aufzubringenden Oberputz/
Feinputz. Gebrauchsfertige Losung und Mortel werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik gemaf} Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit einem
Zwangsmischer/Quirl oder per Hand, in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz homo-
gen gemischt und auf den matt abgetrockneten und vorbereiteten Untergrund angeworfen

Der Vorbewurf und Mauermortel mussen volldeckend aufgebracht werden. Die Schichtdicke
sollte bei Vorbewurf max. 5 mm und bei der Verarbeitung des Mauermortels mind. 10 mm
betragen. Der Vorbewurf gilt nicht als Putzlage sondern dient als Haftbriicke. Nach Vorgaben
der Putznorm DIN 18550 darf die Putzgrundvorbehandlung - Vorbewurf - die Haftung des
darauf folgenden Putzes nicht verschlechtern.

TROCKENZEIT Vorbewurf | ca.1 mm/Tag
Auf Mauerwerk-Beton | ca.2-5 Tage
Auf Leichtbauplatten/Leichtziegel | ca. 28 Tage

STANDZEIT Nach mind. 1-5 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand
und Oberflachendruckfestigkeit kann mit dem Aufbringen des

Oberputzes begonnen werden.

2.0BERPUTZ | FEINPUTZ

Gebrauchsfertige Losung und Putz werden nach den Vorgaben und nach dem Stand der
Technik gemaR Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit einem Zwangs-
mischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz homogen
gemischt und auf den matt abgetrockneten und vorbereiteten Putzgrund angeworfen und
abgezogen. Nach dem matten Abtrocknen der Putzoberflache kann diese porendicht zu-
gerieben oder geglattet werden. Der Oberputz muss volldeckend aufgebracht werden. Die
Schichtdicke sollte mind. 20 mm betragen.

TROCKENZEIT Oberputz | ca.1 mm/Tag
Auf Mauerwerk-Beton | ca.2-5 Tage
Auf Leichtbauplatten/Leichtziegel | ca. 28 Tage

STANDZEIT Nach mind. 1-5 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand
und Oberflachendruckfestigkeit kdnnen Mineralputze sowie
mineralische oder Silikatfarbanstriche aufgebracht werden
(optimiert mit Mortel Optimierer NW45, Optimierer flr minera-

lische und Silikatfarben NW95)

MISCHVERHALTNIS

(*Leitungswasser)

5 Liter Gebinde

5L NW45 zu 22,51 LW*
1L NW45 zu 4,51 LW*
10 Liter Gebinde

100 NW45 zu 451 LW*
1L NW45 zu 4,51 LW*

VERBRAUCH GRUNDPUTZ
(*inkL. gebrauchsfertiger Lésung)
Vorbewurf volldeckend
ca. 300 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca.10-12 kg/m?
Vorbewurf*

Vorbewurf halbdeckend
ca. 200 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 6-7 kg/m?
Vorbewurf*

VERBRAUCH OBERPUTZ

Oberputz (10mm)

ca. 3,2 /m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 600 ml/m? NW45
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n ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden durfen vor dem
Aufbringen einer weiteren Schicht nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt wer-
den. Mortel bendtigt zur ordnungsgemafien Abbindung ausreichend Gemisch aus Martel
Optimierer NW45/Leitungswasser und ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Nur
so viel Mortel anmischen, wie innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann. Langer ste-
hende Mortel durfen nicht nachverdiinnt und verarbeitet werden. Wahrend der Verarbeitung
und unmittelbar danach darf das Objekt nicht mit Wasser in Bertihrung kommen.

Der Vorbewurfs- und Oberputz sollen in jedem Falle saugfahig, mit moglichst grobkorni-
gen Zuschlagstoffen hergestellt und auf den Untergrund abgestimmt sein. Darliber hinaus
durfen die Natursande 0-8 mm kein gebrochenes Korn enthalten und missen gewaschen
sein, also frei von Ton, Lehm, usw. Im Innen- und Aufienbereich als Optimierer von Mortel
der Gruppen PIl und PIIl, DIN 18550 und 18557 einsetzbar. Fiir das Mischungsverhaltnis
Baukalke DIN 1060, Zement DIN 1164 und Sande gilt die DIN 18550, Mortelgruppe Pl fiir
Baustellengemischte Mortel, gleichermafen fir Werktrockenmértel nach DIN 18557 (Her-
stellerrichtlinien beachten). Fur das Mischungsverhaltnis Zement DIN 1164 und Sand gilt
DIN 18550 Mortelgruppe PIII/b fur baustellengemischten Mortel gleichermafen fur Werk-
trockenmortel nach DIN 18557 (Herstellerrichtlinien beachten).

Mortel bzw. dessen Inhaltsstoffe sowie Zusatzmittel zur eigenen Herstellung des Mortels
die wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaften aufweisen oder erbringen, diirfen nicht
verwendet werden. Zur Hydrophobierung ausschlief3lich Mortel Optimierer NW45 verwen-
den. Die Objekt- und Umgebungstemperaturen wahrend der Verarbeitungs- und Abbinde-
zeit liegen bei mind. 278K (+5°C), die optimale Temperatur liegt zwischen 283K (+10°C)
und 298K (+25°C). Im Ubrigen gelten die Vorschriften der DIN 18550 und BFS Merkblatter.

I3 sicHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften tber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fiir Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
5 Liter Kunststoff Kanister

LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf} WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmulldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?

PH-Wert
11 (1,5 g/l H*0 -283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
flissig

Farbe
weifd

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +49 8221 93041 0

FAX +49 8221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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NATURWERKZEUG
m Estrich Optimierer NW55

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion

Naturwerkzeug Estrich Optimierer NW55 flir den Einsatz im Wohnungs-, Gewerbe-und Indus-
triebau. Er eignet sich zur Abdichtung gegen Kapillarwasser, Bodenfeuchtigkeit und driicken-
des Oberflachenwasser bei zementgebundenen Verbundestrichen,schwimmenden Estrichen
und Heizestrichen sowie Estrichen auf Trennschicht wie z.B. Garagen- und KellerfuBboden.
Des Weiteren einsetzbar zum Verlegen von Gefdlle- und Ausgleichsestrichen innen, aufen
und im Nassbereich. Kiirzere Austrocknungszeiten beschleunigen den Verarbeitungsprozess.

EMPFOHLENER SYSTEMAUFBAU

1. Untergrund aufbereiten (siehe Punkt B) KURZANLEITUNG

2. Stark saugende Untergriinde: mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 Untergrund aufbereiten
behandeln (siehe Produktdatenblatt Haftgrundierung NW106) NW106 auftragen

3. Fugen und Unebenheiten mit Estrich Haftungsschlamme beiarbeiten Fugen beiarbeiten

4. Bei stark saugenden Untergriinden: Estrich Haftungsschlamme volldeckend aufbringen NW55 verwenden
(siehePunkt B) Estrich aufbringen

5.1m Anschluss erfolgt das Aufbringen des Estrichs (siehe Punkt C) NW55 verwenden

n UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu beschichtenden Bauteile oder Konstruktionen mdissen rissfrei sein, ausreichend
Festigkeit aufweisen und durfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden
Untergriinde sind sorgfaltig gemaft VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf
Tragfahigkeit und Eigenfestigkeit zu prufen. Bei vorherrschender Mauerwerksfeuchte und
Salzausblihungen sollten quantitative Schadsalzanalysen sowie Feuchtebestimmungen die
Vorgaben unterstiitzen, siehe Probeentnahmen in den WTA Merkblattern ,Feuchtigkeitsmes-
sung von Mauerwerk”.

Es durfen ausschliefdlich mineralische Untergriinde behandelt werden. Bestehende Be-
schichtungen, die wasserabsperrende Eigenschaften aufweisen und nicht mineralischer
Herkunft sind, mussen entfernt bzw. diirfen nicht beschichtet werden. Die Druckfestigkeiten
sollen hinsichtlich Festigkeitsgefalle Beachtung finden. Nicht haftende, schimmelbelastete
und briichige Schichten miissen fachgerecht, vollstandig entfernt und entsorgt werden. Die
Konsistenz - erdfeucht - muss zwischen K 1 (steif) und K 2 (plastisch) liegen.Zu trockene Kon-
sistenz verschlechtert die Oberflachenqualitdt. Zu nasse Konsistenz reduziert die Festigkeit
und flhrt zu Schaden durch Rissbildung.

Reinigen der Oberflachen gema ZTV-SIB 90, z.B. durch Verfahren wie Druckluftstrahlen mit
festen Strahlmitteln, trocken oder feucht Kugelstrahlverfahren, Frasen, Stahlbesen oder al-
ternativ durch Anwendung von Wasserstrahlverfahren. Die zu bearbeitenden Untergriinde
mussen sauber, staubfrei, trocken, saugfahig und frei von haftungsmindernden Rickstanden
wie z.B. Trennmitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten, Zementsinterschichten oder Abla-
gerungen sein. Nasse Untergriinde kdnnen zu niedrigen Eindringtiefen, Fleckenbildung und
verminderter Hydrophobierung flhren. Vor der weiteren Bearbeitung des Untergrundes ist
dieser mit Druckluft abzublasen und zu entstauben.

Sehr nasse Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln (siehe
Produktdatenblatt Haftgrundierung NW106). Fugen und Unebenheiten werden mit Estrich-
Haftungsschlamme geschlossen bzw. beigearbeitet. Wir empfehlen bei stark saugenden Un-
tergriinden das Aufbringen einer Haftbriicke mit Estrich-Haftungsschlamme.

Der anschlieflende Dichtungsestrich muss nass auf die noch feuchte Schicht Estrich-Haf-
tungsschlamme aufgebracht werden. Estrich Optimierer NW55 und Leitungswasser (siehe
unten), 1 Teil Zement DIN1164 und 2 Teile Sand DIN 18550, zur Aufbereitung der Estrich-
Haftungsschlamme verwenden. Etwaige Bedenken gegen den Untergrund sind nach VOB/B
84 Nr.3 unverziglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.
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ANWENDUNG

Angrenzende, nicht alkalibestandige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schitzen, sollten
sie dennoch mit der Losung in Berlihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was-
ser reinigen. Die Arbeitsgerate mussen sauber und trocken sein. Sie kdnnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behdilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!

Estrich Optimierer NW55 und Leitungswasser werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik gemafy Mischungsverhaltnis mit einem Zwangsmischer/Quirl oder per
Hand mind. 3 Minuten homogen gemischt (hierdurch entsteht die gebrauchsfertige Losung).

Mischungsverhaltnis Dichtungsestrich:
1 Teil Zement DIN 1164; 2 Teile Sand DIN 18550; gebrauchsfertige Losung

Gebrauchsfertige Losung, Zement und Sand werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik, gemaf Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit ei-
nem Zwangsmischer/Quirl oder per Hand, in einbringungsgerechter Konsistenz homogen
gemischt. Geeignet hierflr sind langsam laufende Ruhrwerke, damit ein Lufteinschluss ver-
hindert wird, bzw. eingeschlossene Luft zwangsentweichen kann. Der Estrich muss ausrei-
chend und gleichmaRig eingebracht, verdichtet und abgerieben sein. Mit dem Glatten der
Oberflache kann begonnen werden sobald diese matt angetrocknet ist. Der Estrich Belag
ist in gleichmafiger Starke aufzubringen und Dehnfugen sind einzuschneiden (linear tber
Bauwerksfugen). Estrich Anschlusse und Teilflachen werden mit Bewahrung nach DIN 488,
Teil 4 verankert. Schein- und Dehnfugen sind wie Ublich auszufiihren.

Verbundestriche mit einer Mindestdicke von 30 mm aufbringen, schwimmender Estrich er-
fordert eine Mindeststarke von 35 mm. Bei Verarbeitung von Werktrockenestrich sind die
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten.

TROCKENZEIT Dichtungsestrich, Estrich | Nach DIN, ca. 28 Tage je nach
Klima, Austrocknungszustand und
Untergrund. Durch Anwendung
von Estrich Optimierer NW55 wird
die Austrocknungszeit deutlich
verkdrzt.

STANDZEIT Laut DIN kdnnen nach ca. 28 Tagen, je nach Klima, Austrock-

nungszustand, Untergrund und Oberflachendruckfestigkeit,

mineralische Beldage aufgebracht werden. Verkurzten Austrock-

nungszustand /frihere Belegereife durch CM Messung sicher-

stellen.

MISCHVERHALTNIS

(*Leitungswasser)

5 Liter Gebinde
S5LNW55 zu 1750 LW*
1L NW55 zu 3,51 LW*
10 Liter Gebinde

100 NW55 zu 350 LW*
1L NW55 zu 3,50 LW*

VERBRAUCH

(*inkl. gebrauchsfertiger Losung)
Dichtungsestrich (10mm)
ca. 500-600 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 70-80 kg/m?
Dichtungsestrich®
Estrich (10mm)

ca. 300-500 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 80-90 kg/m?

Estrich®
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I ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten, die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden, durfen vor dem
Aufbringen einer weiteren Schicht nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt wer-
den. Dichtungsestrich benétigt zur ordnungsgemafien Abbindung ausreichend Gemisch aus
Estrich Optimierer NW55/Leitungswasser und ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schit-
zen. Nur so viel Estrich anmischen, wie innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann. Lan-
ger stehende Estriche dlrfen nicht nachverdinnt und verarbeitet werden. Wahrend der Ver-
arbeitung und unmittelbar danach darf das Objekt nicht mit Wasser in Bertihrung kommen.

Der Estrich soll in jedem Fall saugfahig, mit moglichst feinkdrnigen Zuschlagstoffen her-
gestellt und auf den Untergrund abgestimmt sein. Darliber hinaus durfen die Natursande
0-8 mm kein gebrochenes Korn enthalten und missen gewaschen sein, also frei von Ton,
Lehm, usw. Im Innen- und Auenbereich als Optimierer von Martel der Gruppen PIl und PIII,
DIN 18550 und 18557 einsetzbar. Fiir das Mischungsverhaltnis Baukalke DIN 1060, Zement
DIN 1164 und Sande gilt die DIN 18550, Mortelgruppe PIII fiir Baustellengemischte Mortel,
gleichermafien fiir Werktrockenmortel nach DIN 18557 (Herstellerrichtlinien beachten). Fir
das Mischungsverhaltnis Zement DIN 1164 und Sand gilt DIN 18550 Mortelgruppe Plll/b
fur baustellengemischten Maortel gleichermafien fiir Werktrockenmértel nach DIN 18557
(Herstellerrichtlinien beachten).

Estrich bzw. dessen Inhaltsstoffe sowie Zusatzmittel zur eigenen Herstellung des Estrichs,
die wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaften aufweisen oder erbringen, diirfen nicht
verwendet werden. Zur Hydrophobierung ausschlieBlich Estrich Optimierer NW55 verwen-
den. Die Objekt- und Umgebungstemperaturen wahrend der Verarbeitungs- und Abbindezeit
liegen bei mind. 278K (+5°C), die optimale Temperatur liegt zwischen 283K (+10°C) und
298K (+25°C). Der in Anlehnung an die VOB - DIN 18560, Teil 3 eingebaute Dichtungsestrich
soll die Festigkeit der Festigkeitsklasse ZE 20 haben. Im Ubrigen gelten die Vorschriften der
DIN 18560 und BFS Merkblatter.

ﬂ SICHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften uber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fur Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
5 Liter Kunststoff Kanister

LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmdiilldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?®

PH-Wert
11 (1,5 g/L H20 -283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
flussig

Farbe
weif3

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +498221 93041 0

FAX +498221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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m Fugenmortel Optimierer NW65

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion

Naturwerkzeug Fugenmortel Optimierer NW65 zum Verfugen aller mineralischen und grof-
tenteils keramischen Beldge in allen Fugenbreiten die gegen Bodenfeuchtigkeit, driickendes
Oberflachenwasser, Kapillarwasser, Verschmutzung und Schimmel geschitzt sein missen.
Die modifizierten Fugenmortel finden sowohl innen als auch auf’en an Wanden und auf
Bdden Anwendung.

I uNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu beschichtenden Bauteile oder Konstruktionen mussen rissfrei sein, ausreichend
Festigkeit aufweisen und dirfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden
Untergriinde sind sorgfaltig gemaf VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf
Tragfahigkeit und Eigenfestigkeit zu prifen. Bei vorherrschender Mauerwerksfeuchte und
Salzausbluhungen sollten quantitative Schadsalzanalysen sowie Feuchtebestimmungen
die Vorgaben unterstitzen, siehe Probeentnahmen in den WTA Merkblattern ,Feuchtigkeits-
messung von Mauerwerk”. Es diirfen ausschlieflich mineralische Untergriinde behandelt
werden. Bestehende Beschichtungen, die wasserabsperrende Eigenschaften aufweisen und
nicht mineralischer Herkunft sind, missen entfernt bzw. diirfen nicht beschichtet werden.
Die Druckfestigkeiten sollen hinsichtlich Festigkeitsgefdlle Beachtung finden.

Die zu bearbeitenden Untergriinde missen sauber, staubfrei, trocken, saugfahig und frei von
haftungsmindernden Riickstianden wie z.B. Trennmitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten,
Zementsinterschichten oder Ablagerungen sein. Nasse Untergriinde kdnnen zu niedrigen
Eindringtiefen, Fleckenbildung und verminderter Hydrophobierung fiihren. Stark saugende
Untergrinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln (siehe Produktdaten-
blatt Haftgrundierung NW106). Etwaige Bedenken gegen den Untergrund sind nach VOB/B
84 Nr.3 unverziglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.

M Avwenoune

Angrenzende, nicht alkalibestandige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schiitzen, sollten
sie dennoch mit der Losung in Berlihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was-
ser reinigen. Die Arbeitsgerate mussen sauber und trocken sein. Sie konnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behdilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!
Fugenmortel Optimierer NW65 und Leitungswasser werden nach den Vorgaben und nach
dem Stand der Technik gemaf} Mischungsverhaltnis mit einem Zwangsmischer/Quirl oder
per Hand mind. 3 Minuten homogen gemischt (hierdurch entsteht die gebrauchsfertige Lo-
sung).

Gebrauchsfertige Losung und Mértel werden nach den Vorgaben und nach dem Stand der
Technik gemaf Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit einem Zwangs-
mischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz homogen
gemischt und auf den matt abgetrockneten Untergrund fugendeckend aufgebracht. Nach
dem matten Abtrocknen der Fugenmorteloberflache kann diese porendicht zugerieben oder
geglattet werden. Die Schichtdicke sollte mind. 3 mm betragen.Als vorbeugende Impragnie-
rung kann Fliesen Fugen Impragnierung NW192 aufgebracht werden.

TROCKENZEIT | ca. 15 Std. je nach Auftrag, Klima, Austrocknungs-
zustand
STANDZEIT | ca. 15 Std. je nach Auftrag, Klima, Austrocknungs-

zustand und Oberflachendruckfestigkeit

NATURWERKZEUG

KURZANLEITUNG

Untergrund aufbereiten
NW106 auftragen
Fugenmortel anbringen
NWe65 verwenden

MISCHVERHALTNIS

(“Leitungswasser)

5 Liter Gebinde
S5LNW65 zu 201 LW*
1L NW65 zu 41 LW*
10 Liter Gebinde

10l NW65 zu 401 LW*
1LNW65 zu 41 LW*

VERBRAUCH

("gebrauchsfertige Losung)

ca. 300-400 ml/m?*
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ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten, die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden, durfen vor dem
Aufbringen einer weiteren Schicht nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt wer-
den. Fugenmortel bendtigt zur ordnungsgemafien Abbindung ausreichend Gemisch aus
Fugenmortel Optimierer NW65/Leitungswasser und ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu
schitzen. Nur so viel Fugenmdértel anmischen, wie innerhalb einer Stunde verarbeitet wer-
den kann. Langer stehende Mortel durfen nicht nachverdiinnt und verarbeitet werden.
Wahrend der Verarbeitung und unmittelbar danach darf das Objekt nicht mit Wasser in Be-
rihrung kommen.

Der Fugenmortel soll in jedem Fall saugfahig, mit moglichst feinkornigen Zuschlagstoffen
hergestellt und auf den Untergrund abgestimmt sein. Darliber hinaus diirfen die Natursande
0-3 mm kein gebrochenes Korn enthalten und missen gewaschen sein, also frei von Ton,
Lehm, usw. Im Innen- und Auenbereich als Optimierer von Martel der Gruppen Pl und PIII,
DIN 18550 und 18557 einsetzbar. Fiir das Mischungsverhaltnis Baukalke DIN 1060, Zement
DIN 1164 und Sande gilt die DIN 18550, Mortelgruppe PIII fiir Baustellengemischte Mortel,
gleichermafien fiir Werktrockenmaortel nach DIN 18557 (Herstellerrichtlinien beachten). Fir
das Mischungsverhaltnis Zement DIN 1164 und Sand gilt DIN 18550 Martelgruppe Plli/b
fur baustellengemischten Maortel gleichermafien fiir Werktrockenmértel nach DIN 18557
(Herstellerrichtlinien beachten).

Fugenmortel bzw. dessen Inhaltsstoffe sowie Zusatzmittel zur eigenen Herstellung des Fu-
genmortel, die wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaften aufweisen oder erbringen,
durfen nicht verwendet werden. Zur Hydrophobierung ausschlief3lich Fugenmortel Opti-
mierer NW65 verwenden. Die Objekt- und Umgebungstemperaturen wahrend der Verarbei-
tungs-und Abbindezeit liegen bei mind. 278K (+5°C), die optimale Temperatur liegt zwischen
283K (+10°C) und 298K (+25°C). Im Ubrigen gelten die Vorschriften der DIN 13888 und BFS
Merkblatter.

M sicHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften tber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fiir Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
5 Liter Kunststoff Kanister

LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf} WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmulldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?

PH-Wert
11 (1,5 g/l H*0 -283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
flissig

Farbe
weifd

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +498221 93041 0

FAX +498221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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NATURWERKZEUG
Ml Fliesenkleber Optimierer NW75

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion

Naturwerkzeug Fliesenkleber Optimierer NW75 ist anzuwenden bei Bodenfeuchtigkeit, dri-
ckendem Oberflachen-und Kapillarwasser und dient zum Verkleben von Fliesen und Platten,
Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelfliesen und Spaltklinker auf Heizestrichen, Fliesen, Gips-
karton- und Gipsfaserplatten, Trocken- und Zementestrichen, sowie mineralischen Putzen.
Schiitzt vor Abplatzungen und eigent sich fur kritische Untergriinde im Innen- und Aufien-
bereich an Wanden und auf Boden

EMPFOHLENER SYSTEMAUFBAU KURZANLEITUNG
1. Untergrund aufbereiten (siehe Punkt B). Untergrund aufbereiten
2. Stark saugende Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln. NW106 auftragen
3. Fugen und Unebenheiten werden mit Mértel geschlossen bzw. beigearbeitet Unebenheiten schliessen
(Fliesenkleber Optimierer NW75 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). NW?75 verwenden
4. Im Anschluss erfolgt das Auftragen des Fliesenklebers (siehe Punkt C). Fliesenkleber auftragen
NW?75 verwenden

M uNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu beschichtenden Bauteile oder Konstruktionen mdissen rissfrei sein, ausreichend
Festigkeit aufweisen und durfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden
Untergriinde sind sorgfaltig gemaft VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf
Tragfahigkeit und Eigenfestigkeit zu prifen. Bei vorherrschender Mauerwerksfeuchte und
Salzausbluhungen sollten quantitative Schadsalzanalysen sowie Feuchtebestimmungen die
Vorgaben unterstitzen, siehe Probeentnahmen in den WTA Merkblattern ,Feuchtigkeitsmes-
sung von

Mauerwerk®. Es diirfen ausschlieBlich mineralische Untergriinde behandelt werden. Beste-
hende Beschichtungen, die wasserabsperrende Eigenschaften aufweisen und nicht mine-
ralischer Herkunft sind, missen entfernt werden bzw. diirfen nicht beschichtet werden. Die
Druckfestigkeiten sollen hinsichtlich Festigkeitsgefdlle Beachtung finden. Nicht haftende,
schimmelbelastete und brichige Putze mussen fachgerecht, vollstandig entfernt und ent-
sorgt werden.

Bei Sanierung von Feuchteschaden bis > 1,0 m Uber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Schimmelsanierungen > 1,5 m liber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Mauerwerksfugen > 20 mm auskratzen und schadhafte Steine ersetzen (Fliesenkleber
Optimierer NW75 zur Aufbereitung des Mortels verwenden).

Reinigen der Oberflachen gemaf} ZTV-SIB 90,z.B. durch Verfahren wie Druckluftstrahlen mit
festen Strahlmitteln, trocken oder feucht Kugelstrahlverfahren, Frasen, Stahlbesen oder al-
ternativ durch Anwendung von Wasserstrahlverfahren. Die zu bearbeitenden Untergriinde
mussen sauber, staubfrei, trocken, saugfahig und frei von haftungsmindernden Ruckstan-
den wie z.B. Trennmitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten, Zementsinterschichten oder
Ablagerungen sein. Nasse Untergriinde kdnnen zu niedrigen Eindringtiefen, Fleckenbildung
und verminderter Hydrophobierung fiihren. Sehr nasse Untergriinde mit Naturwerkzeug
Haftgrundierung NW106 behandeln (siehe Produktdatenblatt Haftgrundierung NW106). Fu-
gen und Unebenheiten werden mit Mortel geschlossen bzw. beigearbeitet (Fliesenkleber
Optimierer NW75 zur Aufbereitung des Mortels verwenden). Etwaige Bedenken gegen den
Untergrund sind nach VOB/B &4 Nr.3 unverziglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzu-
teilen.
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ANWENDUNG

Angrenzende, nicht alkalibestandige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schitzen, sollten MISCHVERHALTNIS
sie dennoch mit der Lésung in Beriihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was- (Leitungswasser)

ser reinigen. Die Arbeitsgerate mussen sauber und trocken sein. Sie kdnnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!
Fliesenkleber Optimierer NW75 und Leitungswasser werden nach den Vorgaben und nach
dem Stand der Technik gemaf} Mischungsverhaltnis mit einem Zwangsmischer/Quirl oder
per Hand mind. 3 Minuten homogen gemischt (hierdurch entsteht die gebrauchsfertige Lo-
sung).

Gebrauchsfertige Losung und Fliesenkleber werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik gemafd Mischungsverhaltnis und Zusammensetzung - Sieblinie - mit ei-
nem Zwangsmischer/Quirl oder per Hand in kellen- und auftragungsgerechter Konsistenz
homogen gemischt und auf den matt abgetrockneten und vorbereiteten Untergrund mit
geeigneten Werkzeugen (je nach Anwendungsfall gezahnt oder als Mértelbett) aufgebracht.
Die Schichtdicke sollte mind. 3 mm betragen. Als vorbeugende Imprdgnierung konnen je
nach verlegtem Belag Produkte aus der Palette ,Oberflachen schiitzen“ angewandt werden.

5 Liter Gebinde
S5LNW75 zu 22,51 LW*
1LNW75 zu 4,51 LW*
10 Liter Gebinde

100l NW75 zu 451 LW*
1LNW75 zu 4,51 LW*

VERBRAUCH
("inkL. gebrauchsfertiger Lésung)
TROCKENZEIT Fliesenkleber | ca. 24 Std je nach Auftrag, ca. 500-700 ml/m?
Klima, Austrocknungszustand gebrauchsfertige Losung
ca. 1,8 kg/m?
STANDZEIT ca. 24 Std, je nach Auftrag, Klima, Austrocknungszustand Fliesenkleber*

n ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden, diirfen vor dem
Aufbringen einer weiteren Schicht, nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt wer-
den. Fliesenkleber bendtigt zur ordnungsgemaBen Abbindung ausreichend Gemisch aus
Fliesenkleber Optimierer NW75/Leitungswasser und ist vor direkter Sonneneinstrahlung
zu schiitzen. Nur so viel Fliesenkleber anmischen, wie innerhalb einer Stunde verarbeitet
werden kann. Langer stehende Kleber durfen nicht nachverdiinnt und verarbeitet werden.
Wahrend der Verarbeitung und unmittelbar danach darf das Objekt nicht mit Wasser in Be-
rihrung kommen. Der Fliesenkleber soll in jedem Falle saugfahig, mit moglichst feinkorni-
gen Zuschlagstoffen hergestellt und auf den Untergrund abgestimmt sein. Darliber hinaus
dirfen die Natursande 0-3 mm kein gebrochenes Korn enthalten und missen gewaschen
sein, also frei von Ton, Lehm, usw.

Im Innen- und AuBenbereich als Optimierer von Mortel der Gruppen Pl und PIII, DIN 18550
und 18557 einsetzbar. Flr das Mischungsverhaltnis Baukalke DIN 1060, Zement DIN 1164
und Sande gilt die DIN 18550, Mortelgruppe PlII fir Baustellengemischte Mortel, gleicher-
mafen fir Werktrockenmartel nach DIN 18557 (Herstellerrichtlinien zu beachten).

Fir das Mischungsverhaltnis Zement DIN 1164 und Sand gilt DIN 18550 Mértelgruppe Plll/b
flr baustellengemischten Moértel gleichermafien fiir Werktrockenmdrtel nach DIN 18557
(Herstellerrichtlinien beachten).

Fliesenkleber bzw. dessen Inhaltsstoffe sowie Zusatzmittel zur eigenen Herstellung des Flie-
senklebers, die wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaften aufweisen oder erbringen,
dirfen nicht verwendet werden. Zur Hydrophobierung ausschliefslich Fliesenkleber Opti-
mierer NW75 verwenden. Die Objekt- und Umgebungstemperaturen wahrend der Verarbei-
tungs-und Abbindezeit liegen bei mind. 278K (+5°C), die optimale Temperatur liegt zwischen
283K (+10°C) und 298K (+25°C). Im Ubrigen gelten die Vorschriften der DIN EN 12004 bzw.
ISO-Norm 13007 Teill und BFS Merkblatter.
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I3 sicHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften tber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fiir Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
5 Liter Kunststoff Kanister

LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf} WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmulldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?

PH-Wert
11 (1,5 g/l H*0-283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
flissig

Farbe
weifd

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +498221 930 41 0

FAX +498221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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m o NATURWERKZEUG
Beton Optimierer NW85

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion

Naturwerkzeug Beton Optimierer NW85 dient als Korrosionsschutz von Stahlbeton, zur
Verfestigung des Baustoffes und Verringerung der kapillaren Leitfahigkeit. Er verleiht Was-
ser und Schmutz abweisende Eigenschaften, Bestandigkeit, Dauerhaftigkeit und erhalt die
Asthetik im Sichtbau.

I UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu beschichtenden Bauteile oder Konstruktionen mussen rissfrei sein, ausreichend
Festigkeit aufweisen und durfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden
Untergriinde sind sorgfaltig gemaf VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf
Tragfahigkeit und Eigenfestigkeit zu priifen. Bei vorherrschender Mauerwerksfeuchte und
Salzausbluhungen sollten quantitative Schadsalzanalysen sowie Feuchtebestimmungen
die Vorgaben unterstiitzen, siehe Probeentnahmen in den WTA Merkblattern ,Feuchtigkeits-
messung von Mauerwerk”,

Es dirfen ausschliefilich mineralische Untergriinde fiir weitere Aufbauten aus Beton ver-
wendet werden. Reinigen der Oberflichen gemaft ZTV-SIB 90, z.B. durch Verfahren wie
Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln, trocken oder feucht Kugelstrahlverfahren, Frasen,
Stahlbesen usw. Die gereinigte Oberflache vor dem weiteren Systemaufbau abtrocknen las-
sen (sichttrocken).

Reinigender OberflichengemaR ZTV-SIB 90,z.B.durch Verfahren wie Druckluftstrahlen mit fes-
ten Strahlmitteln,trocken oder feucht Kugelstrahlverfahren,Frasen,Stahlbesen oder alternativ
durchAnwendungvonWasserstrahlverfahren. Diezu bearbeitenden Untergriinde miissen sau-
ber,staubfrei,trocken,saugfahig und freivon haftungsmindernden Riickstanden wie z.B.Trenn-
mitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten, Zementsinterschichten oder Ablagerungen sein.
Stark saugende Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln (siehe
Produktdatenblatt Hafgrundierung NW106). Etwaige Bedenken gegen den Untergrund sind
nach VOB/B &4 Nr.3 unverzuglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.

BEEN AnwenbunG

Angrenzende, nicht alkalibestandige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schiitzen, sollten
sie dennoch mit der Losung in Berlihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was-
ser reinigen. Die Arbeitsgerate muiissen sauber und trocken sein. Sie kdnnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behdilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!
Beton Optimierer NW85 und Leitungswasser werden nach den Vorgaben und nach dem
Stand der Technik gemaf} Mischungsverhaltnis mit einem Zwangsmischer/Quirl oder per
Hand mind. 3 Minuten homogen gemischt (hierdurch entsteht die gebrauchsfertige Losung).
Anforderungen an die Ausgangsstoffe:

Beton Optimierer NW85

Zugabewasser nach DIN EN 1008

Zement nach DIN EN 197-1,197-4,1164-10 bis 12,14216

Gesteinskdrnungen nach DIN EN 12620,13055-1,4226-100,12620

Zusatzstoffe nach DIN EN 450-1,12620,12878,51034

Fasern nach DIN EN 14889-1, 14889-2

Zusatzmittel nach DIN 934-2 und DIN EN 934-1

Chemische und biologische Zusatzmittel, die wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaf-
ten aufweisen oder erbringen, sowie Passivatoren, Dichtungs- und Abdichtungsmittel, Beton-
verflissiger (chem.) und Stabilisierer fiir Unterwasserbeton, dlirfen nicht verwendet werden.
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Damit der Frischbeton die geplanten Festbetoneigenschaften erreicht, muss er ein gutes
Zusammenhaltevermdgen aufweisen und so verarbeitbar sein, dass er ohne entmischen ge-
fordert, eingebaut und praktisch vollstandig verdichtet werden kann. Die Verarbeitbarkeit
ist genauso wie die Druckfestigkeit eine maRgebende Betoneigenschaft und muss auf den
jeweiligen Anwendungsfall, d.h. auf die Forderart, das Einbauverfahren, die Verdichtungsart,
auf Bauteilabmessungen und Bewehrungsgrad abgestimmt werden (siehe unten - Vorschrif-
ten). Die gebrauchsfertige Losung und Beton bzw. dessen Ausgangsstoffe werden nach den
Vorgaben und nach dem Stand der Technik, gemaf} Mischungsverhaltnis und Zusammenset-
zung - Sieblinie - mit einem Zwangsmischer/Quirl oder per Hand, in einbringungsgerech-
ter Konsistenz und je Anwendungsfall, homogen gemischt. Geeignet hierfir sind langsam
laufende Ruhrwerke, damit ein Lufteinschluss verhindert wird bzw. eingeschlossene Luft
zwangsentweichen kann. Bei einer Handmischung fir kleine Materialmengen Beton, sind
zunachst Zement und Kies trocken zu vermengen und anschlieBend mit gebrauchsfertiger
Losung zu versetzen, bis die gewlinschte Konsistenz erreicht ist.

Wird mit einer Maschine gemischt, die gebrauchsfertige Losung zuerst in den Mischer
geben, dann Zement und Kies. Erscheint das Beton Mischungsverhaltnis zu trocken, sollte
erneut gebrauchsfertige Losung hinzugegeben werden. Bei Einbringen des Betons in die
Schalung (insbesondere Stiitzen- und Wandschalung) sind Entmischungen durch Ver-
wendung von Fallrohren zu verhindern. Wird der Beton durch Pumpen gefordert, ist die
Verwendung von Leichtmetallrohren nicht zulassig. Der Beton muss vollstandig verdichtet
werden. Die Bewehrungsstabe sind dicht mit Beton zu umhillen. Bei Verwendung von
Innenrittlern muss die Rittelflasche noch in die untere, bereits verdichtete Schicht ein-
dringen (vernadeln). Bei besonderen Verhdltnissen (schnelle Steiggeschwindigkeit, hoher
Wassergehalt, geringes Wasserrlickhaltevermdgen, Sichtbetonflachen, wasserundurchlas-
sige Bauteile) empfiehlt sich ein Nachverdichten des Betons. Bei hochfestem Beton ist ein
erhohter Verdichtungsaufwand erforderlich.

TROCKENZEIT Beton | Nach DIN, ca. 28 Tage je nach Klima, Austrock-
nungszustand und Untergrund. Durch An-
wendung von Beton Optimierer NW85 wird
die Austrocknungszeit deutlich verkirzt.

STANDZEIT Nach mind. 2 Tagen je nach Klima, Austrocknungszustand und

Oberflachendruckfestigkeit sollte das Betonbauteil so weit

ausgehartet sein, dass eine in der DIN EN 197-1 und

DIN EN 14216 geforderte Anfangsfestigkeit gegeben ist.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten, die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden, dirfen vor dem
Aufbringen einer weiteren Schicht nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt wer-
den. Beton bendtigt zur ordnungsgemafien Abbindung ausreichend Gemisch aus Beton Op-
timierer NW85/Leitungswasser und ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen. Nur
so viel Beton anmischen, wie innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann. Langer ste-
hender Beton darf nicht nachverdiinnt und verarbeitet werden. Wahrend der Verarbeitung
und unmittelbar danach darf das Objekt nicht mit Wasser in Bertihrung kommen. Der Beton
soll in jedem Falle mit moglichst grobkornigen Zuschlagstoffen hergestellt und auf den
Untergrund abgestimmt sein. Dariiber hinaus diirfen die Natursande und Kies 0-32 mm kein
gebrochenes Korn enthalten und missen gewaschen sein, also frei von Ton, Lehm, usw. Der
Frischbeton ist vor schadlichen Witterungseinflissen zu schitzen. Beton bzw. dessen In-
haltsstoffe sowie Zusatzmittel zur eigenen Herstellung des Betons, die wasserabsperrende
(hydrophobe) Eigenschaften aufweisen oder erbringen, diirfen nicht verwendet werden. Zur
Hydrophobierung ausschlief3lich Beton Optimierer NW85 verwenden.

Die Objekt- und Umgebungstemperaturen wahrend der Verarbeitungs- und Abbindezeit lie-
gen bei mind. 278K (+5°C), die optimale Temperatur liegt zwischen 283K (+10°C) und 298K
(+25°C). Im Ubrigen gelten die Vorschriften der DIN EN 206,1045,1164,4030, 12620, 13055,
18281 so wie die DAfStb-Richtlinien und Hinweise der DBV Merkblatter.

MISCHVERHALTNIS

(*Leitungswasser)

5 Liter Gebinde

5L NW85 zu 20L LW*
1L NW85 zu 41 LW*
10 Liter Gebinde

101 NW85 zu 401 LW*
1L NWS85 zu 41 LW*

MISCHVERHALTNIS

(*gebrauchsfertige Losung, T=Teil)

Universalbeton

1T Zement zu 4 T Kies
zu ca. 3,51*
Fundamentbeton

1 TZement zu 5 T Kies
zu ca. 4l*

Hartbeton

1T Zement zu 3 T Kies
zu ca. 3l*

VERBRAUCH

(*gebrauchsfertige Losung)

eigene Herstellung

ca. 1501* zu 300kg Zement
maschinelle Herstellung
nach DIN des Betons und
Anwendungsfalls

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?

PH-Wert
11 (1,5 g/l H20 -283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
fllssig

Farbe
weify
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M S!CHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften tber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fiir Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmdlldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +498221 930 41 0

FAX +498221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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NATURWERKZEUG
Optimierer fiir mineralische u. Silikatfarben NW95

Natiirliche Baustoffmodifizierung gegen Wasser und Korrosion

Naturwerkzeug Optimierer fur mineralische und Silikatfarben NW95 erzeugt eine nach-
haltige Oberflache mit Wasser und Schmutz abweisenden Eigenschaften, schutzt Fassaden
und Innenwande bestandig und dauerhaft gegen Algen, Moos, UV-Strahlung, Feuchtigkeits-
aufnahme Uber Haarrisse und Schimmel.

“ UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu beschichtenden Bauteile oder Konstruktionen mussen rissfrei sein, ausreichend
Festigkeit aufweisen und durfen keinen Verformungen unterliegen. Die zu bearbeitenden
Untergriinde sind sorgfaltig gemaft VOB Teil C, je nach anzuwendender DIN Norm, auf
Tragfahigkeit und Eigenfestigkeit zu prifen. Bei vorherrschender Mauerwerksfeuchte und
Salzausbluhungen sollten quantitative Schadsalzanalysen sowie Feuchtebestimmungen die
Vorgaben unterstutzen, siehe Probeentnahmen in den WTA Merkblattern ,Feuchtigkeitsmes-
sung von Mauerwerk”.

Es dirfen ausschliefilich mineralische Untergriinde behandelt werden. Bestehende Be-
schichtungen, die sperrende Eigenschaften aufweisen und nicht mineralischer Herkunft sind,
mussen entfernt bzw. dirfen nicht beschichtet werden. Nicht haftende, schimmelbelastete
und briichige Putze missen fachgerecht, vollstandig entfernt und entsorgt werden.

Bei Sanierung von Feuchteschaden bis > 1,0 m lber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Schimmelsanierungen > 1,5 m iber Feuchtigkeitsgrenze.

Bei Mauerwerksfugen > 20 mm auskratzen und schadhafte Steine ersetzen (siehe Produktda-
tenblatt Mortel Optimierer NW45).

Reinigen der Oberflachen durch Anwendung von Wasserstrahlverfahren im Aufienbereich,
im Innenbereich durch Druckluftverfahren und bei Bedarf durch unterstitzende mecha-
nische Reinigung wie z.B. Stahlbesen. Die zu bearbeitenden Untergriinde mussen sauber,
staubfrei, trocken, saugfahig und frei von haftungsmindernden Riickstanden wie z.B. Trenn-
mitteln, Olen, Fetten, Beschichtungsresten, Zementsinterschichten oder Ablagerungen sein.
Nasse Untergriinde kénnen zu niedrigen Eindringtiefen, Fleckenbildung und verminderter
Hydrophobierung fihren.

Risse an Putz oder Mauerwerk sowie Mauerwerksfugen sind zu Uberprifen und gegebenen-
falls neu zu verfugen bzw. beizuarbeiten (siehe Produktdatenblatt Mortel Optimierer NW45).
Sehr nasse Untergriinde mit Naturwerkzeug Haftgrundierung NW106 behandeln (siehe Pro-
duktdatenblatt Haftgrundierung NW106). Etwaige Bedenken gegen den Untergrund sind
nach VOB/B &4 Nr.3 unverzuglich und schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.
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N Avwenoune

Angrenzende, nicht alkalibestandige Bauteile/Flachen sind vor Kontakt zu schitzen, sollten
sie dennoch mit der Losung in Berlihrung kommen, diese umgehend mit ausreichend Was-
ser reinigen. Die Arbeitsgerate mulssen sauber und trocken sein. Sie kdnnen nach Gebrauch
leicht mit Wasser gereinigt werden. Behdilter vor Gebrauch mind. 3 Minuten gut schiitteln!
Optimierer fiir mineralische und Silikatfarben NW95 und die zu verwendende Farbe werden
nach den Vorgaben und nach dem Stand der Technik gemaf Mischungsverhaltnis mit einem
Zwangsmischer/Quirl oder per Hand mind. 3 Minuten homogen gemischt.

Anforderungen an die zu verwendenden Farben:

ausschlieBlich mineralische und Silikatfarben verwenden

Innenfarben nach DIN EN 13300, Fassadenfarben nach DIN EN 1062-1

Chemische und biologische Inhaltsstoffe, die wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaf-
ten aufweisen oder erbringen, dirfen nicht enthalten sein.

Die vergutete Farbe wird volldeckend im Streich-, oder Spritzverfahren (Airless) auf den vor-
bereiteten, matt angetrockneten Untergrund in mehreren Arbeitsgangen (mind. 2 Schichten)
aufgetragen. Hierbei ist darauf zu achten, dass jeweils gleichmafige Schichtdicken, ca.

250 g/m? Materialverbrauch je Farbauftrag, erreicht werden. Die Oberfliche nach jedem
Schichtaufbau mind. 12 Std. abtrocknen lassen.

Die gebrauchsfertige Lésung muss wahrend der Verarbeitung viertelstiindlich aufgemischt
werden.

TROCKENZEIT Nach DIN Norm der verwendeten Farbe, mind. 12 Std. je nach
Klima und Austrocknungszustand.
STANDZEIT Nach DIN Norm der verwendeten Farbe, mind. 12 Std. je nach

Klima und Austrocknungszustand.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Bestehende Schichten, die mit Naturwerkzeug Produkten erstellt wurden, dirfen vor dem
Aufbringen einer weiteren Schicht nicht mit anderen Baustoffzusatzen nachbehandelt wer-
den. Nur so viel Farbe anmischen, wie innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann. Lan-
ger stehende Farben durfen nicht nachverdiunnt und verarbeitet werden. Wahrend der Ver-
arbeitung und unmittelbar danach darf das Objekt nicht mit Wasser in Beriihrung kommen,
ebenso ist eine Verarbeitung bei starkem Wind zu vermeiden.

Mineralische oder Silikatfarben bzw. deren Inhaltsstoffe sowie Zusatzmittel zur eigenen
Herstellung von Farbe, die wasserabsperrende (hydrophobe) Eigenschaften aufweisen oder
erbringen, diirfen nicht verwendet werden. Zur Hydrophobierung ausschlieflich Optimierer
fur mineralische und Silikatfarben NW95 verwenden.

Die Objekt- und Umgebungstemperaturen wahrend der Verarbeitungs- und Abbindezeit lie-
gen bei mind. 278K (+5°C), die optimale Temperatur liegt zwischen 283K (+10°C) und 298K
(+25°C). Im Ubrigen gelten die Vorschriften der DIN EN 18363 sowie die Maler- und Lackie-
rerarbeiten VOB/StLB. Normen (Bauleistungen 28) VOB Teil A: DIN 1960, VOB Teil B: DIN
1961,VOB Teil C: ATV DIN 18 299,ATV DIN 18 363, StLB/LB 034.

MISCHVERHALTNIS

1 Liter Farbe
60mL NW95 zu 1l Farbe

VERBRAUCH

(*inkL. gebrauchsfertiger Lésung)

ca. 15 ml/m?
gebrauchsfertige Losung
ca. 250 ml/m?

Farbe*

TECHNISCHE DATEN

Dichte
1,8-2,0 g/cm?

PH-Wert
11 (1,5 g/l H*0-283K/10°C)

Zusammensetzung
organische, pflanzliche,
mineralische Stoffe

Form
flussig

Farbe
weif3
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M s!CHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

Informationen zu sicherheitstechnischen Angaben und deren Handhabung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Bestimmungen der Berufsgenossenschaften tber
den Umgang mit mineralischen Stoffen. Das Sicherheitsdatenblatt steht fiir Sie auf unserer
Homepage www.naturwerkzeug.de zum Download bereit oder kann personlich bei unserem
Service unter der E-Mail Adresse info@naturwerkzeug.de angefordert werden.

GEBINDE 10 Liter Kunststoff Kanister
5 Liter Kunststoff Kanister

2 Liter Kunststoff Flasche

1 Liter Kunststoff Flasche

0,5 Liter Kunststoff Flasche

LAGERUNG frostfrei und bei mind. 5°C, unbegrenzt haltbar (gemaf WHG §19)

ENTSORGUNG Uber geordnete Hausmdiilldeponie

Alle vorstehenden Informationen sind die Ergebnisse langjahriger praktischer Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukdrper / Untergriinde und
der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auterhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit oder Garantie fiir die grundsatzliche Giiltig-
keit unserer Informationen und Empfehlungen nicht Gibernommen werden. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht davon, die Produkte auf ihre Funktionen und
Anwendungsmdglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck durch qualifizierte Fachkrafte priifen zu lassen.

Naturwerk Bautenschutz GmbH
Am Herrenholz 4 | 89312 Glinzburg

TEL +498221 93041 0

FAX +498221 930 41 29
MAIL info @ naturwerkzeug.de
WEB www.naturwerkzeug.de
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